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	[image: Billerud ECT carton]Découpe éprouvette pour ECT – Adamel Lhomargy


	
	[image: Short Span Compression Test - Essai S-Test]Mesure de S-test – Adamel Lhomargy





Catégories de produit
Catégories de produits
	Carton Ondulé (13)
	DIN 5014 (1)
	Film plastique (3)
	ISO 12048 (1)
	ISO 13937-1 (1)
	ISO 13938 (2)
	ISO 1974 (1)
	ISO 2758 (2)
	ISO 2759 (2)
	ISO 3034 (3)
	ISO 3035 - ISO 3037 (2)
	ISO 4593 (2)
	ISO 4674-2 (1)
	ISO 5084 (2)
	ISO 534 (2)
	ISO 535 (3)
	ISO 6383-2 (1)
	ISO 9073-2 (2)
	ISO 9895 (1)
	Mesure d'absorption (3)
	Mesure d'épaisseur (3)
	Mesure d’éclatement (2)
	Mesure de compression (7)
	Mesure de déchirure (1)
	Mesure de frottement (1)
	Mesure de rigidité (1)
	Mesure de traction (2)
	Non classé (0)
	Non tissé (2)
	Papier (10)
	Pâte et cellulose (1)	Machine à formette (1)



	Textile (5)



Produits populaires
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